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Abstrak 

 

Sebagai sumber daya alam yang melimpah, pemanfaatan energi matahari menjadi energi alt ernatif dapat dilakukan 

dengan Proses Konversi Energi matahari menjadi energi listrik (solar cell). Energi matahari masih belum banyak 

dimanfaatkan secara optimal dikarenakan harga panel surya yang masih mahal. Solar cell berkembang seiring dengan 

teknologi semikonduktor. Produk semikonduktor telah banyak bertaburan di perangkat alat – alat  elektronika salah 

satunya yaitu transistor. Satu transistor dapat menghasilkan tegangan sekitar 0,4-0,6 volt. Perancangan alat Prototype 
Power Suplay dengan bahan utama transistor  2N3055 sebanyak 96 buah. Dari hasil penelitian dan pengolahan data, 

Komposisi transistor tipe 2N3055 berdasarkan uji analisa SEM -EDX terdiri dari unsur Aluminium (Al) 45,55%, Carbon 

(C)  32,40%, Nb (Niobium) 13,42%, Zr (Zirconium) 7,02%, dan O (Oxygen) 1,61%. Faktor yang mempengaruhi efisensi 

panel sel surya yaitu rangkaian transistor, temperatur, intensitas cahaya, dan sudut kemiringan panel. 

 

Kata Kunci : Efisiensi, Intensitas, Temperatur, Sudut Kemiringan, Transistor, Solar Cell 

Abstract 
 

As the abundant natural resources, the utilization of solar energy into alternative energy can be done by Conversion 

Process Solar energy into solar energy. Solar energy is still not widely used optimally due to the price of solar panels  

are still expensive. Solar cells evolved along with semiconductor technology. Semiconductor products have been 

scattered in electronics devices one of them is a transistor. One transistor can produce a voltage of about 0.4-0.6 volts. 
The design of Prototype Power Supply tool with 2N3055 transistor main material of 96 pieces. From the results of 

research and data processing, 2N3055 type transistor composition based on SEM-EDX analysis test consist of 

Aluminum (Al) 45,55%, Carbon (C) 32,40%, Nb (Niobium) 13,42%, Zr (Zirconium ) 7.02%, and O (Oxygen) 1.61%. 

Factors that affect the efficiency of solar cell panels are transistor series, temperature, light intensity, and panel slope 
angle. 
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PENDAHULUAN 
Pada saat ini, Industri teknologi berkembang 

dengan sangat pesat sehingga menyebabkan 

masyarakat menyadari pentingnya teknologi untuk 

memudahkan aktiv itas mereka terutama d ibidang 

informasi, komunikasi serta Pendidikan. 

Ketergantungan tersebutlah yang kemudian  

mendasari peningkatan produksi alat-alat elektronik. 

Bertambahnya produk-produk elektronik membuat 

teknologi sebelumnya akan ditinggalkan atau usang, 

sehingga akan menimbulkan limbah elektronik (E-

waste). 

Matahari bersinar di Indonesia per tahun berkisar 

2.000 jam. Kemudian, menurut data dari Ditjen  

Listrik dan Pengembangan Energi, kapasitas 

terpasang listrik tenaga surya di Indonesia baru 

mencapai 0,88 MW dari potensi yang tersedia 1,2 x 

109 MW. Tetapi dalam pemanfaatannya, energi 

matahari masih belum banyak dimanfaatkan secara 

optimal dikarenakan harga panel surya yang masih 

mahal sehingga implementasi dilapangan kurang 

mendapat sambutan dari masyarakat. 

Teknologi sel surya (solar cell) berkembang 

seiring dengan teknologi semikonduktor. Produk 

semikonduktor telah banyak bertaburan di perangkat  

– perangkat elektronika. Dan limbah produk 

elektronika in ilah yang akan  dimanfaatkan sebagai 

solar cell yaitu Transistor type 2N3055. 
Ariswan (2011) melakukan penelit ian yang 

berjudul “Prospek Penelit ian Dan Aplikasi 

Fotovoltaik Sebagai Sumber Energi A lternatif Di 

Indonesia”. Hasil penelit ian menunjukkan  bahwa sel 

surya paling sederhana merupakan sambungan dua 

jenis semikonduktor type P dan N. Sambungan P-N 

dapat meningkatkan efisiensi konversi sel surya dapat 

dilakukan dengan memilih bahan dengan energi gap 

yang tepat atau dengan sistem tandem sehingga 

mampu menyerap sebagian besar spektrum energi 

surya. 
Permasalahan utama dari panel sel surya adalah 

besarnya daya keluaran yang dihasilkan relat if t idak 

konstan karena dipengaruhi oleh besarnya intensitas 

matahari serta suhu lingkungan di sekitarnya. Daya 

yang dihasilkan oleh panel sel surya berbanding lurus 
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dengan besarnya intensitas matahari yang diterima 

panel surya. Semakin besar intensitas matahari yang 

diterima oleh  panel maka semakin  besar daya yang 

dapat dihasilkan oleh panel sel surya tersebut. 

Besarnya intensitas matahari yang diterima oleh  

panel surya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

letak astronomi lokasi pemasangan panel, gerak semu 

harian dan tahunan matahari serta cuaca/suhu 

lingkungan.   
 

TINJAUAN PUSTAKA 
Photovoltaic adalah bahan semikonduktor yang 

berfungsi untuk membangkitkan tenaga listrik. Jadi 

pada photovoltaic ini, bahan semikonduktor yang 

diproses sedemikian rupa sehingga apabila bahan 

tersebut terkena sinar matahari atau cahaya, maka 

akan mengeluarkan tegangan listrik arus searah (DC). 

Photovoltaic ini juga sejenis dengan dioda yang 

tersusun atas PN junction.  (Zuhal,1995) 

Efisiensi dari panel dih itung adalah dengan 

membagi output daya sel (dalam watt) pada 

maksimum powerpoint  (Pm) oleh  cahaya masukan 

(E, dalam W / m
2
) dan luas permukaan sel surya (Ac 

di m
2
) (Rugianto, 2015). 

 

                           

                          

(   
   

                        )                        
 

Pada umumnya suatu panel surya memiliki 

efisiensi hanya sekitar 20-30%, yang berarti secara 

mudahnya suatu panel surya hanya dapat 

mengkonversi sekitar 20% saja dari seluruh energi 

cahaya yang diterima o leh panel surya. Sedangkan 

sisanya dipantulkan kembali ke udara. Sehingga 

dalam kondisi standar, panel surya dengan luas 1 m
2
 

dapat menghasilkan energi sekitar 200 W/jam 

operasinya. Namun hal ini tidak begitu pasti juga, 

sebab untuk daerah dengan paparan sinar matahari 

yang cukup tinggi panel surya dapat menyerap lebih  

banyak energi bahkan hingga 3000 Watt/jam. 

 

TRANSISTOR 

Transistor adalah komponen elekt ronik yang 

dibuat dari materi semikonduktor yang dapat 

mengatur tegangan dan arus yang mengalir 

melewatinya dan dapat berfungsi sebagai saklar 

elektronik dan gerbang elektronik.Bahan 

semikonduktor adalah bahan yang bersifat setengah 

konduktor karena celah  energi yang dibentuk oleh  

struktur bahan ini lebih kecil dari celah energi bahan 

isolator tetapi lebih besar dari celah energi bahan 

konduktor, sehingga memungkinkan elekt ron 

berpindah dari satu atom penyusun ke atom penyusun 

lain  dengan perlakuan tertentu terhadap bahan 

tersebut (pemberian tegangan, perubahan suhu dan 

sebagainya).Oleh karena itu semikonduktor bisa 

bersifat setengah menghantar. 

Transistor dapat digunakan pada: 

 Rangkaian Switching 

 Rangkaian Penguat 

 Rangkaian Osilasi 

 Sensor 

Transistor yang umum digunakan dina makan  

Bipolar Junction Transistor (BJT) karena dirancang 

dari semi konduktor tipe N dan P yang dihubungkan 

melalui penghubung (junction).Pada umumnya, 

transistor memiliki 3 terminal, yaitu Basis  (B), 

Emitor (E) dan Colektor (C). Tegangan yang di satu 

terminalnya misalnya Emitor dapat dipakai untuk 

mengatur arus dan tegangan yang lebih besar darin  

pada arus input Basis, yaitu pada keluaran tegangan 

dan arus output Colektor. Bagian  – bagian transistor 

dapat dilihat pada gambar 1.berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagian bagian transistor  

(yelfianhar,2010) 

 

Transistor memiliki dua buah tipe yaitu tipe 

NPN dan tipe PNP. Adapun kedua jenis tersebut 

dapat dilihat pada gambar 2. berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Tipe-tipe transistor  

(yelfianhar,2010) 

 

KELIS TRIKAN 

Energ i adalah kemampuan untuk melakukan  

kerja. Arus membawa energi listrik melalui sebuah 

rangkaian. Tingkat ket ika energ i listrik menjadi 

hilang adalah daya pada rangkain itu. Daya 

dilambangkan dengan P dan satuannya watt. Karena 

satuan daya adalah watt dan satuan waktu adalah 

detik, maka satuan energi dalam bentuk wattdetik 

atau wattsecond (Ws), watthour (Wh) atau 

kiliwatthour (kWh). 

Rumus untuk menentukan daya adalah :    
 

 
 

Rumus untuk menentukan energi : W = P . t 

Keterangan : 
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P = Daya (watt) 

  t   = Waktu (s) 

  W = Energi (J) 

Ketika arus mengalir melalu i tahanan, tumbukan 

antara elektron dengan atom pada bahan tahanan 

menimbulkan panas. Ini menghasilkan kerugian  

energi. Energ i yang berubah menjad i panas ini dapat 

dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

P = I
2
 . R atau P = V . I atau P = V

2
 / R 

Keterangan : 

P = Daya (W) 

I = Kuat arus (A) 

R = Tahanan (Ω) 

V= Tegangan (V) 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
Perlakuan dan Rancangan Percobaan 

Dalam penelitian eksperimental alat Panel 

Surya Berbahan Baku Limbah Transistor 2N3055, 

variabel penelit ian yang akan  diambil adalah variabel 

tak tetap yaitu terdiri dari temperatur permukaan sel 

surya, intensitas cahaya, waktu pengujian, dan sudut 

panel dan variabel tetap yakni lokasi dan ket inggian 

pemasangan panel. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Blok diagram alur proses  

 Proses yang berlangsung pada blok diagram 

diatas adalah pertama sinar matahari yang ditangkap 

oleh photovoltaik (solar cell) akan menghasilkan  

tegangan (DC) yang proses selanjutnya tegangan 

akan disimpan pada AKI tetapi sebelum d isimpan ke 

AKI tegangan harus dimurnikan terlebih  dahulu 

menggunkan rangkaian jembatan dioda, karena 

tegangan dari panel masih mengandung tegangan 

(AC). Setelah dimurn ikan tegangan (DC) akan  

dinaikan Volt  nya menggunakan konverter karena 

minimal Volt yang bisa masuk ke AKI adalah  12 

Volt. Setelah tegangan tersimpanan pada AKI harus 

diubah terlebih dahulu dari arus DC ke AC 

menggunakan Inverter sebelum bisa digunakan, 

dikarenakan alat-alat elekt ronik yang digunakan 

sehari-hari banyak menggunakan arus AC. Setelah 

diubah ke arus AC listrik sudah bisa digunakan 

seperti pada panel kerja (Colokan listrik, USB, 

Lampu). 

Prosedur Percobaan 

Prosedur percobaan yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menyiapkan alat dan bahan 

2. Meletakkan panel surya di lapangan terbuka 

3. Menghubungkan panel surya ke panel kerja 

dengan kabel penghubung 

4. Menghidupkan saklar di panel surya dan panel 

kerja 

5. Menjemur panel surya selama satu jam sebelum 

pengambilan data 

6. Mencatat hasil keluaran  yang terdapat pada 

display arus dan tegangan 

7. Pengambilan data selesai. Matikan saklar di panel 

surya dan panel kerja 

8. Pengujian d ilakukan  pada jam 10 (Jam ke-1), 11 

(Jam ke-2), 12 (Jam ke-3), 13 (Jam ke-4) dan 14 

(Jam ke-5). Melakukan analisa kondisi optimum 

dari hasil yang didapat. 

Berikut merupakan flow chart penelitian panel 

surya berbasis transistor 2N0355 : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4. flow chart penelitian panel surya berbasis 

transistor 2N0355 



ISSN : 1693-9050 
 

44 
 

PEMBAHASAN 

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa 

komposisi unsur yang pada photo cell transistor tipe 

2N3055 adalah Al (Aluminium) dengan persentase 

45,55%, C (Carbon) 32,40%, Nb (Niobium) 13,42%, 

Zr (Zirconium) 7,02%, O (oxygen) 1,61%. Unsur 

yang dominan pada transistor ini adalah alumunium 

dan karbon dimana alumunium merupakan  

penampang yang dapat menyerap panas dan karbon 

sebagai penyimpan tegangan.  

Pada sistem periodik Aluminium (A l) terdapat di 

golongan IIIA, alumin ium sangat ringan, hampir 

seperempat berat tembaga, warnanya putih keperak-

perakan, titik cair mencapai 657
o
C dan titik did inya 

kira–kira 1800
o
C. Untuk penghantar kemurnian  

almunium tercapai 99,5% setengah persen yang lain 

terdiri dari unsur besi, silikon, tembaga, aluminium 

bekas yang di cairkan kembali biasanya mengandung 

seng juga.  

Aluminium merupakan jenis material padatan 

logam yang memiliki konduktiv itas termal 247 

W/m
2
.K dan resistansi termal sebesar 0,78 W/m

2
 

pada suhu 30
o
C dimana konduktivitas termal 

menunjukkan kemampuan menghantar panas, 

sebaliknya konduktiv itas listrik yang berkemampuan 

menghantarkan listrik memiliki konduktivitas listrik 

sebesar 3,8 × 10
7 

Ω.m serta resistivitas 2,75 × 10
-8

 

Ω.m (Struktur dan Sifat Material, 2011). 

Dalam menghasilkan listrik, transistor tipe 

2N3055 berbahan alumin ium menggunakan prinsip 

efek peltier dimana dua logam yang berbeda ketika 

diberikan panas akan menghasilkan listrik. Energi 

matahari yang diberikan d iserap fotosel transistor, 

elektron dan hole terkontak membuat perbendaan 

potensial yang mengakibatkan aliran elekt ron dan 

hole membentuk medan listrik. Foton dengan energi 

yang lebih rendah dari energi gap tidak akan  

berkontribusi pada keluaran sel. Energi yang lebih  

besar dari gap akan  menghasilkan muatan listrik pada 

keluaran sel dan kelebihan energi akan menjadi 

panas. 

 

Hubungan Temperatur Permukaan Sel Surya 

Terhadap Daya  

Standard Test Condition (STC) adalah standar 

industri untuk menunjukkan kinerja modul PV. 

Menurut STC temperatur ideal panel sel surya 

bekerja pada  temperatur standar 25
o
C sedangkan 

PTC (PV USA Condition) mewakili keh idupan yang 

lebih nyata, maksudnya ialah  suhu sel surya di dalam 

panel diangkat ke suhu sel operasi normal yakni 

45
o
C. Karena kondisi fisik sel surya yang mudah 

memanas maka seiring dengan meningkatnya suhu 

kinerja sel surya menurun. Di Indonesia kondisi 

temperatur rata–rata sebesar 25-35
o
C sehingga 

mengakibatkan sel surya mengalami penurunan 

produksi atau daya setiap kenaikan temperature 

(Mark, 2015). 

Dari data hasil penelit ian yang didapat, maka 

dapat dilihat pada grafik hubungan temperatur sel 

surya terhadap daya yang dihasilkan pada Gambar 5. 

Gambar 5. Grafik hubungan temperatur permukaan 

sel surya terhadap daya yang dihasilkan   

 

Pada Gambar 5. dapat diketahui pada jam 10.00-

11.00 WIB dengan masing – masing temperatur 28-

29
o
C memiliki daya yang cukup besar yakni 3,08–

3,13 watt dibandingkan pada jam 12.00-13.00 WIB 

dengan temperatur 30,3-31
o
C memiliki daya yang 

kecil 2,31-2,38 watt. Dari hasil dua penelit ian diatas 

membuktikan bahwa apabila sel surya memiliki 

temperatur diatas 25
o
C atau bekerja pada kondisi 

suhu normal maka setiap penaikan suhunya akan 

mengakibatkan penurunan daya. 

 

Hubungan Intensitas Matahari Terhadap Daya  

Berdasarkan Data BMKG, selama tanggal 

pengujian di dapat rata – rata lama penyinaran 

matahari sebesar 67%. Matahari dapat dikatakan  

bersinar penuh kebumi apabila lama penyinaran 

mencapai rata – rata 60% (Tukidi, 2004). 

Dari data hasil penelit ian yang didapat, maka 

dapat dilihat pada grafik hubungan intensitas 

matahari terhadap daya yang dihasilkan pada Gambar 

6. 

Gambar 6. Grafik hubungan intensitas matahari 

terhadap daya yang dihasilkan 

 

Pada Gambar 6. dapat dilihat bahwa Jumlah 

daya yang dihasilkan berbanding lurus dengan 

jumlah intensitas matahari. Semakin besar intensitas 

penyinaran matahari maka semakin tinggi juga daya 

yang dihasilkan (berbanding lurus), terbukti dari 

grafik hasil data pengujian terlihat antara intensitas 

dan daya yang dihasilkan berbanding lurus. Pada 
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Gambar 6. diatas dapat dilihat daya tertinggi terdapat 

pada tanggal 4 Juni 2017 yaitu 3,41 watt dengan 

intensitas 38379 Lux serta lama penyinaran matahari 

sebesar 67 %. Hasil penelit ian ini menunjukkan  

bahwa panel surya berbasis transistor memiliki 

kemampuan yang kurang lebih sama dengan panel 

surya konvensional. Hal ini dibukt ikan dengan hasil 

penelitian dari Asy’ar pada tahun 2012 dengan data 

yang didapat intensitas 37000 Lux , dan daya yang 

dihasilkan 3,54 watt. 

 

Hubungan Waktu Pengujian Terhadap Daya  

Dari data hasil penelitian yang didapat, maka 

dapat dilihat pada grafik hubungan waktu pengujian 

terhadap daya yang  dihasilkan pada Gambar 7. 

Gambar 7. Grafik hubungan waktu pengujian 

terhadap daya yang dihasilkan 

 

Pada Gambar 7. menunjukkan bahwa bahwa 

panjang hari atau jarak dan lamanya antara matahari 

sterbit dan matahari terbenam mempengaruhi daya 

keluaran panel surya. Daya keluaran panel surya 

yang dihasilkan rata-rata paling tinggi berada pada 

jam 12:00 baik itu sudut 40,50, dan 70, sedangkan 

pada sudut 60 dan 80 berada pada jam 13:00.  Dan  

daya keluaran panel surya paling rendah berada pada 

jam 10:00 baik itu sudut 40, 50, 60, 70, dan 80.  Hal 

ini dikarenakan apabila jumlah energi cahaya 

matahari yang diperoleh sel surya berkurang atau 

intensitas radiasinya rendah maka daya yang 

dihasilkan  juga  menurun dari awalnya paling tinggi 

3,43 watt turun menjadi 1,75 watt. 

Sudut 40 daya maksimal yang diperoleh  pada 

jam 12:00 yakni 3,42 Watt, kemudian pada sudut 50 

daya maksimal yang diperoleh pada jam 12:00 yakni 

sebesar 3,96 watt, dan pada sudut 70 daya maksimal 

yang diperoleh pada jam 12:00 yakni sebesar 2,44 

Watt. Sedangkan pada sudut 60 daya maksimal yang 

diperoleh pada jam 13:00 yakni 3,66 Watt, dan pada 

sudut 80 d iperoleh daya maksimal jam 13:00 yakni 

3,54 Watt. Hasil penelitian  in i sejalan dengan 

penelitian panel surya yang dilakukan oleh Naibaho 

pada tahun 2016, menunjukkan bahwa panel surya 

memperoleh daya keluaran paling besar yakni 90,50 

Watt pada jam 12:00. 

 

Hubungan Sudut Kemiringan Terhadap Daya  

Dari data hasil penelit ian yang didapat, maka 

dapat dilihat pada grafik hubungan sudut kemiringan  

terhadap daya yang dihasilkan pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik hubungan sudut kemiringan 

terhadap daya yang dihasilkan 

 

Pada Gambar 8. dapat diketahui bahwa daya 

paling besar adalah pada sudut 50° yakni 3,96 Watt 

dan daya paling kecil adalah pada sudut 70° yakni 

2,44 Watt. Hal ini disebabkan pada sudut 50 jumlah  

intensitas matahari yang jatuh pada area permukaan  

panel surya lebih banyak yakni 76,11 W/m
2
 sehingga 

daya listrik yang dihasilkan akan leb ih besar. 

Sedangkan pada sudut 70 jumlah intensitas matahari 

yang jatuh pada area permukaan panel surya lebih  

sedikit yakn i 44,76W/m
2
 sehingga daya listrik yang 

dihasilkan akan lebih kecil yaitu 2.44 watt.  

Jumlah intensitas matahari ini dipengaruhi oleh  

sudut datang matahari terhadap panel surya, dimana 

jumlah yang diterima berbanding lurus dengan 

besarnya sudut datang. Sinar dengan sudut datang 

yang miring kurang memberikan energi pada 

permukaan bumi d ikarenakan energinya tersebar 

pada permukaan yang luas. Selain itu juga 

dikarenakan sinar tersebut harus menempuh lapisan 

atmosfer yang datang lebih jauh ketimbang jika sinar 

dengan sudut datang yang tegak lurus.   

Secara actual pada sudut kemiringan 50 didapat 

sudut datang matahari sebesar 158°, dan pada sudut 

70 didapat sudut datang matahari sebesar 148,78°. 

Namun, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh  

Naibaho pada tahun 2016, menunjukkan  bahwa sudut 

kemiringan yang memperoleh daya maksimal yakni 

90,50 Watt adalah pada sudut 10° dengan sudut 

datang matahari sebesar 0,56°.  

Perbedaan ini d isebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah komposisi penyusun panel surya 

dan kondisi lingkungan pengambilan data, dimana 

pada beberapa  kondisi panel tertutup awan, namun 

cuaca sangat panas, sehingga posisi panel kurang 

mendukung saat pengambilan data. Sinar yang 

melalui atmosfer sebagian akan diadsorbsi oleh gas -

gas, debu-debu, dan uap air lalu dipantulkan  kembali, 

dipancarkan, dan sisanya diteruskan ke permukaan  

bumi.  
 

Analisa Efisiensi Panel Surya 
Dari data hasil penelitian yang didapat, maka 

dapat dilihat pada grafik analisa efisiensi panel surya 

pada Gambar  9. 
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Gambar 9. Grafik analisa efisiensi panel surya 

 

Pada Gambar 9. diatas efisiensi paling rendah 

terdapat pada tanggal 8 Juni jam 12 yakni 16,0 % dan 

tertinggi pada tanggal 2 Juni jam 10 yaitu 30,6 % . 

Naik turunnya efisiensi panel sel surya dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yakni bahan yang digunakan, 

temperatur sel surya, intensitas matahari, bayangan 

(shading) dan hambatan listrik. Tegangan listrik yang 

dihasilkan  oleh panel surya juga t idak selamanya 

stabil.  

Hal ini dikarenakan produksi tegangan 

bergantung pada tingkat penyinaran matahari. Ketika 

dalam waktu ideal 10.00 – 13.00 WIB, dan suhu serta 

pergerakan awan  mendukung, maka kinerja solar cell 

dapat maksimal. Namun pada saat pagi hari atau 

matahari tertutup awan, tegangan solar cell akan 

menurun. 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian  yang telah d ilakukan  

dapat ditarik kesimpulan: 

1. Komposisi transistor tipe 2N3055 berdasarkan uji 

analisa SEM-EDX (Scanning Electron 

Microscopy-Energy Dispersive X-Ray) terdiri dari 

unsure Aluminium (Al) 45,55 %, Carbon (C)  

32,40 %, Nb (Niobium) 13,42 %, Zr (Zirconium) 

7,02 %, dan O (Oxygen) 1,61 %  

2. Faktor yang mempengaruhi efisiensi panel sel 

surya atau performa dari panel surya yaitu suhu 

temperatur sel surya, intensitas cahaya, dan sudut 

kemiringan.  

3. Pada percobaan temperatur yang diketahui pada 

jam 10.00 – 11.00 WIB dengan masing – masing 

temperatur 28
o
C - 29

o
C memiliki daya yang 

cukup besar yakni 3,08 – 3,13 watt dibandingkan 

pada jam 12.00 – 13.00 WIB dengan temperatur 

30,3
o
C – 31

o
C memiliki daya yang kecil 2,31 –  

2,38 watt. 

4. Daya tertinggi selama pengujian yaitu pada 

tanggal 4 Juni dengan intensitas 38379 Lux serta 

lama penyinaran matahari sebesar 94 %. 

Hubungan intensitas penyinaran matahari 

terhadap kinerja sel surya atau daya yang 

dihasilkan ialah semakin besar intensitas 

penyinaran matahari maka semakin tinggi juga 

daya yang dihasilkan (berbanding lurus). 

5. Hasil analisa terhadap efekivitas sudut 

kemiringan dengan sudut kemiringan 

40°,50°,60°,70° dan 80° disimpulkan bahwa sudut 

50° menghasilkan daya keluaran yang maksimal 

yaitu sebesar 3.96 watt pada jam 12:00. 
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